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Väriteollisuusyhdistyksen julkaisu 
 

Asbestin käyttö maalituotteissa  
 
Tässä Väriteollisuusyhdistys ry:n ohjeessa annetaan tietoa asbestia sisältäneistä maali-
tuotteista ja neuvoa asbestikartoituksen suunnittelua varten. 
 
Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö uudistui 1.1.2016 uudella lailla (684/2015) 
eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella 
(798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja as-
bestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekisterei-
den ylläpitoon liittyvät määräykset. Uuden lainsäädännön tavoitteena on selkeyttää as-
bestityöhön liittyvää lupamenettelyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, 
työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. 
 
Asbestipitoisten rakennusmateriaalien myyminen ja käyttöön ottaminen kiellettiin vuoden 
1994 alusta. Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten korjausrakennushankkei-
den yhteydessä on teetettävä asbestikartoitus, jossa kartoitetaan purettavien ja korjatta-
vien rakennusmateriaalien asbestipitoisuudet.  
 
Väriteollisuusyhdistyksen vuonna 1991 tekemien selvitysten mukaan suomalaisissa 
maaleissa ei tuolloin enää ollut käytössä asbestia. Yleisesti on tiedossa, että eräissä 
maaleissa ja pinnoitteissa on aiemmin käytetty asbestia. Näiden tuotteiden pääasialli-
sena käyttökohteena ovat olleet mineraalialustaiset julkisivut ulkona. Niiden valmistuk-
sessa on käytetty asbestia vuosien 1960 ja 1980 välisenä aikana. Eräissä tuotteissa as-
bestia on käytetty vuoteen 1987 saakka.  
 
Asbestia sisältäviä tuotteita on markkinoitu ja käytetty mineraalipintaisten julkisivujen li-
säksi, myös muun muassa puujulkisivuilla, sinkityissä teräsohutlevyjulkisivuelemen-
teissä, erityyppisissä vesikatteissa, akryylimassalattioiden jalkalistoissa sekä sisäseinä-
pinnoilla. Oheiseen taulukkoon on kerätty tietoa maalituotteista, joissa on käytetty as-
bestia. Taulukko ei ole kattava.  
 

Tuotekuvaus  
 
Käyttökohde 
(muut käyttökohteet) 

Tuotenimi 
 

Asbestin arvioitu käyttöaika tuotteessa 

Asbestiin poh-
jautuva paksun-
taja/lisäaine  

 

Sekoitettiin työmaalla 
massaan, jota käytet-
tiin akryylimassalatti-
oiden jalkalistojen te-
kemiseen 

• Sylodex 14 1980-luku 

Bitumiemulsiot 
ja –liuokset 

 
 

Kosteuseristys, höyry-
sulku ja bitumikatto-
jen pintakäsittely 

• Katepalsuojaemulsio 

• Laycoldkattoemulsio 2 

• Laycold-säänsuoja 1 

• Keracold kattoemulsio 

• Keracold suojaemulsio 

• BIL 105/85 (n:o 90) 

• Katepal-Kilpi bitumieriste n:o 90 

-1986 
1970-luku 
-1983 
-1984 
-1984 
1960-luku 
1955-1970 

Bitumimaalit Vesikatteet huoltokä-
sittely 
huopa-, pelti ja beto-
nikatoilla 

• Ico-bitumimaali 

• Katepal-kattopinnoite 

• Kymppikate 

• Pikipoika bitumimaali 

• Pikipoika kattopinnoite 

• Sitko-bitumi 

1970-luku 
1970-luku 
1960-luku 
-1982 
1970-1982 
1970-luku 

Akryylimaalipin-
noite 

Huopakaton maalaus • Decoralt 1970-luku 
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Julkisivupin-
noite 

Julkisivurappauksien 
pinnoitus 

• Flekson EH 

• Flekson KK 

• Flekson K 

1980-luku 

Pinnoite  Pinnoite sisä- ja ulko-
käyttöön metalli,- tiili-, 
betoni-, rappaus- ja 
puupinnoille 

• Gencoat 1970-luku 

Julkisivupin-
noite 

Pinnoite betoni-, ke-
vytbetoni-, rappaus- ja 
kuitusementtipin-
noille. (Käytetty myös 
julkisivuissa sinkityillä 
teräsohutlevypinnoilla 
ja julkisivujen puupin-
noilla sekä sisätiloissa 
rappauspinnoilla) 

• Kenitex EH 

• Kenitex K 

• Kenitex VK 

• Kenitex KK 

• Korkki-Kenitex 

1960-1985 
1960-81 
 
 
1970-luku 

Julkisivumaali Julkisivumaali betoni-, 
kevytbetoni-, rappaus- 
ja kuitusementtipin-
noille 

• Kivitex Kivitalomaali  

Ruostesuoja 
maali/pinnoite 

Juomavesitankkien 
ruosteensuojaus 

• Aluma-Nation 1972 

Bitumiasbesti-
pinnoitteinen 
teräsohutlevy 

Vesikatteet ja julkisi-
vuverhous 

• Cellactite 

• Hypalon 

• Katepal-metallikate 

• Noklon 

• Robertson G.P.M. 

• Robertson G.P.M.Colour 

• -Galbestos R.P.M.  
 

1970-1988 
 
 
 
1950-1960-luku 

 
 
Lähteet ja lisätietoja: 

• Työturvallisuuskeskus, Toimiva asbestipurku 2011 http://ttk.fi/files/4655/Toi-
miva_asbestipurku.pdf  

• Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015)http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150798  

• Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 
(684/2015)http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150684  

• Työterveyslaitos  
o https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/asbesti/ 
o https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/asbesti-rakennustyossa.pdf 
o https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/asbesti-rakennusmateriaa-

leissa.pdf 

• Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennus-
ala/asbesti Asbesti purku- ja huoltotöissä (Riala R, Pirhonen P, Heikkilä P, Työ-
terveyslaitos 1993)  

• RT 20-11160 HAITTA-AINETUTKIMUS Rakennustuotteet ja rakenteet 
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